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MADERA DE CALIDAD ¢todas las maderas para todos los usos?
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El concepto

Determinar las caracteristicas tecnolégicas de la madera permite conocer su aptitud y calidad para su
utilizacion en diferentes productos y usos industriales. He aqui el primer dilema. Cuando hablamos de
madera de calidad... ¢de qué estamos hablando?

Calidad describe lo que es bueno, por definicién lo que es de calidad supone un buen desempefio. Todo
lo que posee calidad supone que ha pasado por una serie de pruebas o referencias implicitas o explicitas,
las cuales dan la garantia de que es 6ptimo. Es la capacidad que posee un objeto para satisfacer
necesidades implicitas o explicitas segin un parametro. Segin la norma ISO 9000, la calidad es
entendida como el grado en el que un conjunto de caracteristicas inherentes cumple con los requisitos. De
esta manera, la madera de calidad tendra diferentes definiciones, aptitudes y caracteristicas segun el
producto y el uso del que hablemos.

El empleo de diferentes especies lefiosas estd condicionado por las caracteristicas estructurales,
mecanicas, fisicas y estéticas de su madera. He aqui el segundo dilema ¢ Cémo aseguro la calidad de un
producto? y ¢como el consumidor puede reconocer la calidad o el cumplimiento de requisitos? En la
actualidad muchos productos poseen aseguramiento de calidad a partir de sellos y normas. En Argentina
el sello IRAM, como otros, es un sello de calidad que asegura el cumplimiento de requisitos que brindan
prestigio a las marcas y productos, y seguridad al consumidor.

La madera, a pesar de sus buenas aptitudes para varios usos, sufre un desprestigio generalizado por
diferentes razones; una de ellas es el desconocimiento sobre sus usos potenciales, su comportamiento,
sus propiedades y en parte por falta de aseguramiento de calidad en la mayoria de los productos. La falta
de aplicacion de normas que estandaricen los productos y los sellos que garanticen su cumplimiento
deriva, por ejemplo, en la heterogeneidad de dimensiones finales de algunas piezas, segun su fabricante.
Los aserraderos y remanufacturas envian al mercado piezas con diferentes medidas finales para un
mismo producto. Asi, por ejemplo, un deck o un montante estructural de diferentes fabricantes se
declarara con iguales medidas de ancho y espesor definidas en pulgadas, que no son exactamente su
conversion efectiva a milimetros, lo cual causara inconvenientes a los usuarios.
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Propiedades de la madera.

Disponer de informacién sobre las propiedades

fisicas, quimicas y mecéanicas de la madera, es Ciprés de la  cordillera,

indispensable para su uso adecuado. Asi, la Muy +30 Quebrac’ho color_ado, Curupay,

madera a utilizar en un piso debe cumplir | Durables Guayacan, Quina colorada,

caracteristicas y propiedades que seran Urunday.

diferentes a la utilizada en la fabricacion de -

papel o en el montaje de una estructura. Algarrobo, AnCh'CC,) coIor_ado,
Durables 10-30 Cancharana, Caldén, Coihue,

Algunas de las propiedades de importancia son Lapacho, Roble Pellin.

la durabilidad natural, el contenido de

humedad, la contraccién e hinchamiento, la Azota caballo, Caroba, Cedro,

densidad, la dureza, el médulo de elasticidad y Eucalyptus ~ grandis, Lenga,

el médulo de rotura. Loro blanco, Incienso, Grapia,

PoCO Guayaibi_, GuaFambuf I__aurel,
La madera absorbe y elimina constantemente 5-10  Nogal criollo, Pino elliotti, Pino
B . Durables

humedad, en equilibrio con el ambiente en que taeda, Palo blanco, Palo rosa,

se encuentra. Estos procesos se manifiestan Paraiso, Pehuén, Peteribi, Tipa

con el hinchamiento o contraccion, dando blanca, Rauli,  Quebracho

variaciones de peso y volumen. En general blanco.

estos movimientos son mayores en maderas

blandas (4lamos, pinos), y menores en Muy Alamo, Carne de vaca, Kiri,

maderas duras (lapacho, |p0|enso). La Poco -5 Pino paran4, Sauce.

humedad de la madera se relaciona con otras | Durables

propiedades como la densidad. Por ello,

siempre que se presentan valores de | OIE el ES S o leHe U o) e ke R =l S Ele a1 )

propiedades es necesario indicar a qué norma IRAM 9600. VUE: vida (til esperada

contenido de humedad corresponde.

La durabilidad natural es la capacidad natural
de la madera de resistir, en contacto con el
suelo, el ataque de hongos, bacterias, insectos

- Muy < 0,350 Pino oregén, Timbo; Pinos
y ,pefrforadores, ‘como tamplen el .desgaste eferes mesopotamicos.
quimico, mecénico y al intemperismo. En
Argentina las maderas procedentes de bosques | Ljvianas 0,350a E. grandis, Araucaria,
cultivados como Pino elliotti, P. taeda, 0,550 Alamos, Pino oregén, Sauce
Eucalyptus grandis, alamo, etc., poseen baja criollo.
durabilidad natural y por tanto para alargar su
vida atil son tratadas industriaimente, lo que = Semi- 0,551a  Algarrobo; Cancharana;
permite su uso al exterior o en contacto con el | pesadas 0,750 Eucaliptos; Lenga, Paraiso;
suelo,caso contrario deben ser empleadas en Tala; Tipa blanca.
usos de bajo riesgo de degradacion como : :
amoblamientos,  estructuras  interiores 0 én‘:t':rg;f’lgag;:p?;ap'a'
semicubiertas. Las maderas se clasifican por su u u, Eucall
durabilidad natural (Cuadro 1) segin Norma Pesadas  0.751al  colorado, Virars, Lapacho,
IRAM 9600 (1998). Quebracho blanco, Viréa pita.
Otra propiedad de importancia es la densidad Muy >1 Guayacan, Lapacho, Palo
de la madera, ya que su valor es un buen & Pesadas Santo; Quebracho colorado;

indicador de calidad en varios usos, por su
relacion con la trabajabilidad, propiedades
acusticas y también con propiedades como la
resistencia y la estabilidad. Una mayor
densidad implica un aumento en la resistencia
en construccion, mayor rendimiento en la

Urunday.

Cuadro 2: Clasificacion de maderas segun su

densidad. Contenido de humedad al 12 %

elaboracion de pulpa para papel y mayor poder calorifico como combustible.

La resistencia de la madera permite determinar su empleo en estructuras y se la define como la capacidad
para resistir fuerzas externas, sin deformarse. El médulo de elasticidad (MOE), que mide la resistencia de
la madera a la flexién, es uno de los indicadores de mayor importancia y por ello es utilizado con otras
propiedades en diferentes normativas a nivel mundial para establecer grados de aptitud estructural de una
pieza. Las normas IRAM para madera de uso estructural establecen 2 clases de resistencia en base a
propiedades mecanicas, y los valores minimos requeridos para que una pieza sea aceptada para uso
estructural (Cuadro 3).
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La presencia de nudos, grietas,

rajaduras y otros defectos de la CLASE de Resistencia Resistencia Mad6dulo de
madera, disminuyen la resistencia resistencia alaFlexién ala elasticidad
de las piezas. Por ello las normas (Mpa) Traccion MOE
contienen clasificaciones visuales, (Mpa) (Mpa)*
ademas de las clasificaciones

meqénit:lasl. (I:Eln Ia1 normativa E. grandis 1 30 18 14.000
nacional la ase representa .

menor presencia de defectos, por lo 2 24 14 12.500
tanto:_tgndré mayor r?sistencia y 1 18 11 12.000
permitira _ el calculo y Pinus*

dimensionamiento de estructura:s de 2 11 7 7.000
mayor porte con menor escuadria.

Finalmente surge un tercer dilema: | Araucaria ! 30 18 17.000
en el arbol, cdonde esta la madera | @ngustifolia 2 14 8 11.500
de calidad? o ¢(de dénde podemos

obtener la madera que satisfaga los i 1 24 14 10.200
requisitos requeridos? La madera | Alamos™

no es un material homogéneo con 2 18 1 9.000
caracteristicas constantes; por el

contrario, sus propiedades varian Cuadro 3: Valores caracteristicos de las propiedades
segln la direccién en la que son mecéanicas para cada clase de resistencia: Norma IRAM
examinadas, segun la posicion en 9662-1;9662-2;,9662-3; 9662-4 * Pinus elliotti y P. taeda - **
el arbol, el sitio de cultivo, la edad Populus deltoides “Australiano 129/60° y “Stoneville 67°.
y la silvicultura aplicada. Es por Humedad: 12 %

ello que sus propiedades se

informan luego de un muestreo repetido en diferentes condiciones ambientales, edades, manejos y partes
del arbol. Para que los usuarios de la madera satisfagan sus necesidades y deseos, primero debemos
asegurarles la calidad del producto, informarlos sobre sus propiedades y usos correctos. Para que estos
productos sean de calidad debemos conocer, como comerciantes y fabricantes, los requisitos y
propiedades para que un producto cumpla o supere los mismos. Finalmente, debemos conocer de donde
y como obtener con mayor eficiencia esas propiedades y caracteristicas, para, de esta manera, ser mas
competitivos. El sector Forestal deberia tender a una mayor utilizacion de normas y sellos de
aseguramiento ambiental, social y de calidad que permitan ser competitivos tanto a nivel nacional como
internacional y asi satisfacer las necesidades y requerimientos de los usuarios, cada vez méas exigentes
en estos conceptos.
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