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Introducción 
Los ovinos criollos son los que mejor han logrado 

adaptarse a las condiciones de aridez extrema de esta región 
de San Juan donde llueven en promedio 100 milímetros 
anuales y se alberga el 60% del stock ovino provincial 
(SENASA, 2016). Los productores orientan el desarrollo de  la 
producción principalmente a la obtención de carne 
(autoconsumo y venta local de excedentes) y en menor 
medida al aprovechamiento de la lana. El desconocimiento 
de variables de calidad de lana (como el DMF, FC, LM y RL) la 
calidad de la lana, es uno de los factores que afecta la 
posibilidad de identificar las mejores formas de 
transformación y destino textil así como nuevos mercados 
para su comercialización dentro del sector artesanal. En la 
actualidad la lana se aprovecha por tejedoras locales para la 
confección de peleros, cubrecamas, ponchos, etc., siendo 
parte de su identidad cultural. El objetivo de este trabajo fue 
determinar los parámetros de calidad de la lana de los 
ovinos que habitan esta región para una mejor y más 
apropiada valorización del producto. 

Materiales y métodos 

Sobre un total de 16 majadas y 3606 animales, del 
departamento de 25 de Mayo, se muestrearon 364 hembras 
adultas (4 dientes en adelante) que representan el 10% de 
animales de cada majada. Las muestras de lana fueron 
obtenidas de la región central del flanco derecho con una 
tijera de esquilar estándar siguiendo los criterios de 
muestreo para producción animal individual (AU/NZ 
Standars). Las muestras se analizaron utilizando un equipo 
OFDA2000® adaptando criterios generales de la norma 
técnica IWTO 47. Se estudiaron las siguientes variables: 
Diámetro Medio de Fibra (DMF) que es una medida del 
grosor de las fibras individuales; es el principal determinante 
del precio y calidad de la lana y su destino textil; Factor de 
Confort (FC) que representa el porcentaje del total de las 
fibras que tienen menos de 30 micrones. Su importancia 
radica en la estimulación nerviosa (picazón) que producen 
sobre la piel las fibras gruesas; Largo de Mecha (LM) es una 
medida de la longitud de las mechas sobre su eje 
longitudinal sin estiramientos, que influye sobre su 
capacidad de procesamiento textil. Adicionalmente se midió 
el Rinde al Lavado (RL) como indicador del nivel de los 
contaminantes tierra y grasa presentes en el vellón (AU/NZ 
Standars). Las mediciones se llevaron a cabo en el 
Laboratorio de Fibras Textiles de INTA Bariloche.  Se realizó 
un análisis descriptivo de las variables mediante sus medias, 

error estándar y rangos. 

Resultados y Discusión 

En el cuadro 1, se presentan los resultados de las 
variables medidas. El DMF encontrado aquí (29,4 µm) es 
similar a lo reportado por Hick (2016) y Riva de Neira (2017) 
en poblaciones criollas de La Rioja y por Peña et al. (2016) en 
ovinos criollos de Santiago del Estero. Abarca 
mayoritariamente el tipo de lana conocida en el mercado 
nacional argentino como cruza (media y gruesa). El FC 
(63,9%) está relacionado directamente al DMF y su 
coeficiente de variación, es bajo e implica que su uso en  
productos de contacto directo con la piel no sería 
recomendable. El LM (57,7 mm) promedio indica que es 
factible de ser hilado. La alta variabilidad y rango observado 
podría deberse a que el muestreo contiene animales con 
distinto periodo de crecimiento ya que la esquila se realiza 
ante la necesidad de disponer de lana y no como una 
práctica de manejo sistematizada con una frecuencia 
definida. Aunque no se debe descartar que la 
heterogeneidad genética de las majadas también contribuya 
a esto. El mismo comentario aplicaría al RL, bajos valores de 
pueden encontrarse en los primeros meses de crecimiento 
post esquila sobre todo en vellones abiertos, poco 
compactos donde la tierra penetra hasta el interior del 
vellón. 

Conclusiones 
La calidad de lana evaluada tiene la posibilidad de 

abastecer a un nicho de mercado de hilados naturales 
artesanales o industriales así como explorar su 
comercialización con foco en la sustentabilidad ambiental y 
producción orgánica incorporando variables de diseño y 
confección cuando se la transforma en productos textiles. 
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Evaluation of wool quality in Creole sheep from the southeast of San Juan province, Argentina. 

Variable Media ± 
error 

estándar 

Mínimo Máximo 

DM (µm) 29,4 ± 0,2 22,6 38,5 

FC (%) 63,9 ± 0,8 17,2 96,4 

LM (mm) 57,7 ± 1,2 20,0 155,0 

RL (%) 49,0 ± 0,8 18,8 94,4 

Cuadro 1. Valores medios, error estándar y rangos de 
las variables de calidad analizados. 
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