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Introducción 

Argentina es un importante productor de mohair a nivel mundial, ocupando el tercer lugar luego 

de Lesotho y Sudáfrica. La producción de fibra mohair se localiza en el norte de la Patagonia, 

particularmente en el centro y sur de Neuquén, sur de Río Negro y noroeste de Chubut. Si bien 

no existen datos oficiales sobre la producción de mohair en Argentina se estima, en base a los 

stocks ganaderos de SENASA (2022) en 400.000 cabras de Angora, que aportarían 400 toneladas 

de pelo, de los cuales unos 70.000 kg/año están contenidos en el Programa Mohair. Este 

programa representa la única fuente de información sobre mediciones objetivas de calidad de 

mohair argentino en lotes comerciales de centros de acopio, dado que las ventas realizadas 

fuera del programa no incorporan mediciones objetivas de calidad.  

La calidad del mohair se relaciona con aquellas características que repercuten en los procesos 

de transformación textil y agregado de valor. Dichas características son, en orden de 

importancia, la finura o diámetro medio de fibra (DMF), el porcentaje de fibras meduladas que 

incluyen a las fibras meduladas, continuas, discontinuas y tipo kemp, el contenido de materia 

vegetal (VEG) y el largo de mecha (McGregor, 2018). En la actualidad hay una tendencia a 

informar el contenido de fibras meduladas continuas y discontinuas como fibras meduladas no 

objetables (NOB) separadas de las fibras meduladas tipo kemp (KMP), criterio que se adoptó en 

este trabajo. 

Los productores de mohair no analizan individualmente la calidad de sus lotes, por los escasos 

volúmenes producidos a escala predial y las múltiples categorías y clases de calidad de fibra que 

surgen de los sistemas vigentes de clasificación1. La fibra que llega a los centros de acopio es 

clasificada para la conformación de los lotes ofrecidos a la venta. El objetivo de este trabajo fue 

analizar la calidad del mohair que producen individualmente los productores bajo la órbita del 

Programa Mohair. Es un primer relevamiento para conocer de forma más precisa la calidad de 

las principales categorías de mohair de cada productor. Conocer la variabilidad de la calidad de 

mohair a escala predial y regional, es la base para entender el comportamiento de estos sistemas 

productivos. La información surgida de este relevamiento es importante para establecer una 

estrategia de intervención apropiada respecto al plan de mejoramiento genético que se lleva 

adelante en la actualidad 

 
1 En Argentina coexisten dos sistemas de clasificación de mohair, uno que considera categorías por edad, relacionado 

a la finura esperada (Kid, Joven, Adulto y fuerte), presencia o ausencia de fibras kemp y longitud (corto y largo). El otro 
sistema de clasificación es el sudafricano que comprende una codificación con tres componentes, el primero en base 
a clases por longitud (5 clases), el segundo componente con características de estilo, color, presencia de kemps y 
vegetales, y por último la edad (Kid, Joven y Adulto) relacionado a la finura esperada.  

 



 

Origen de las muestras  

En el marco de un proyecto de investigación de INTA se convocó a distintas organizaciones o 

centros de acopio de mohair a tomar muestras de las categorías kid, joven y adulto durante la 

primavera 2022 de los productores que vendieran su pelo a través de distintas cooperativas de 

Río Negro en las ventas conjuntas del Programa Mohair. Se recibieron muestras de 14 

productores de la Cooperativa Peumayen, 12 productores de la Cooperativa Peñi Mapuche y 13 

productores de la Cooperativa La Amistad. La categoría de cada muestra fue asignada por el 

propio productor o por el clasificador interviniente en el centro de acopio. 

Análisis de calidad  

Los análisis de calidad de fibra incluyeron: Rinde al lavado (%, RINDE), diámetro medio de fibra 

(µm, MDF) mediante un equipo OFDA2000 (IWTO 47) y finalmente el porcentaje de fibras 

meduladas continuas y discontinuas, definidas con los criterios actuales como fibras meduladas 

no objetables (%, NOB) y el porcentaje de fibras tipo Kemp (%, KMP) mediante Microproyección 

(IWTO 8). 

Análisis de datos 

Se realizó un análisis descriptivo (valores promedios, mínimos y máximos) para los parámetros 

de calidad de mohair. Además, se realizó un análisis de coincidencia para evaluar la 

correspondencia entre la clasificación asignada a la muestra (Kid, Joven y Adulto2) por los 

productores o clasificadores del centro de acopio con los valores de finura obtenidos en el 

laboratorio.  

Resultados 

Los valores promedios para productores incluidos en el muestreo de primavera 2022 para las 

variables rinde al lavado, diámetro de fibra, fibras meduladas no objetables y fibras kemp se 

resumen en la tabla 1. 

En general, se registraron mayores valores de rinde al lavado en Adultos que en las categorías 

Joven y Kid (estos valores no deben confundirse con el Rinde al Peine usado en muestras de 

caladuras de fardos). Con relación a la Finura, si bien las 3 categorías de mohair se escalonan en 

rangos de 2.5 a 3 micrones, se observan promedios por debajo de lo deseable para todas las 

categorías. El promedio de las categorías Adultos y Jóvenes están por debajo de los límites 

inferiores de las categorías. Por ejemplo, en la categoría Adultos, el 64% de las muestras tienen 

menos de 30 micrones (23 datos sobre un total de 36). Los valores máximos y mínimos de cada 

categoría permiten observar un solapamiento importante entre categorías. A su vez, este 

solapamiento de los valores de finura se relaciona con los resultados del análisis de coincidencia 

(ver más abajo). 

Respecto a la medulación se observaron valores de KMP muy elevados cercanos al 2 % y de 

fibras NOB en general algo menores, pero también altos. Respecto a KMP el 65% de las muestras 

tuvieron un porcentaje menor a 2 y el 2 % de las muestras tuvieron porcentajes mayores a 5. 

Por último respecto a las fibras meduladas NOB, el 72% de las muestras tuvieron un porcentaje 

menor a 2 y el 5 % tuvo valores mayores a 5.  

 

 
2 Diámetro Medio de Fibra: Kid, <28 µm; Joven, entre 28 y 32 µm; Adulto, >32 µm. 



 

Tabla 1. Valores promedio (mínimos y máximos) para las variables de calidad de mohair de 

acopios de la provincia de Río Negro (n=92) en la primavera 2022. 

Categorías 
Variables de calidad 

RL % DMF µm NOB % KMP % 

Adulto 75,8 (64,9 - 90,0) 29,7 (26,7 - 34,7) 1,5 (0,2 - 5,0) 1,9 (0 - 4,8) 

 

Joven 72,3 (44,9 - 83,3) 27,4 (21,1 - 31,2) 1,6 (0,2 - 6,5) 1,9 (0 - 5,3) 
 

 

Kid 72,0  (42,1 - 84,3) 24,2 (20,3 - 27,9) 1,8 (0,3 - 5,2) 1,5 (0 - 5,5) 
 

 
Referencias: RL, rinde al lavado; DMF, diámetro medio de fibra; NOB, porcentaje de medulaciones continuas y 
discontinuas; KMP,, porcentaje de fibras tipo kemp. La medulación total es la suma de NOB + KMP, por ejemplo, para 
Adulto es: 1,5 + 1,9= 3,4%. 
 

Los valores promedios de las cooperativas La Amistad, Peñi Mapuche y Peumayen para las 

variables rinde al lavado, diámetro de fibra, fibras meduladas no objetables y fibras kemp se 

resumen en las tablas 2, 3 y 4, respectivamente. 

 

Tabla 2. Valores promedio (mínimos y máximos) para las variables de calidad de mohair de la 

Cooperativa La Amistad. 

La Amistad 
(n=30) 

RL % DMF µm NOB % KMP % 

 

Adulto 81,8 (70,3 - 90,1) 30,1 (27,3 - 34,7) 1,0 (0,2 - 2,5) 1,3 (0,2 - 4,8) 
 

 

Joven 78,3 (73,0 - 83,3) 28,2 (25,8 - 31,2) 1,6 (0,3 - 6,5) 1,7 (0 - 4,5) 
 

 

Kid 74,4 (42,1 - 84,3) 24,3 (22,0 - 27,9) 1,4 (0,3 - 4,0) 1,5 (0,2 - 5,5) 
 

 
Referencias: RL, rinde al lavado; DMF, diámetro medio de fibra; NOB, porcentaje de medulaciones continuas y 

discontinuas; KMP, porcentaje de fibras tipo kemp. La medulación total es la suma de NOB + KMP. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 3. Valores promedio (mínimos y máximos) para las variables de calidad de mohair de la 

Cooperativa Peñi Mapuche. 

Peñi Mapuche 
(n=27) 

RL % DMF µm NOB % KMP % 

 

Adulto 75,8 (69,2 - 81,8) 30,3 (26,9 - 31,9) 1,9 (0,7 - 3,0) 2,4 (0,3 - 4,3) 
 

 

Joven 75,2 (71,3 - 78,1) 27,5 (24,5 - 30,5) 2,3 (0,8 - 5,2) 2,3 (0,7 - 5,3) 
 

 

Kid 76,3 (67,3 - 81,9) 25,4 (23,5 - 27,8) 1,9 (0,3 - 5,0) 1,4 (0 - 3,7) 
 

 
Referencias: RL, rinde al lavado; DMF, diámetro medio de fibra; NOB, porcentaje de medulaciones continuas y 

discontinuas; KMP, porcentaje de fibras tipo kemp. La medulación total es la suma de NOB + KMP. 

 

Tabla 4. Valores promedio (mínimos y máximos) para las variables de calidad de mohair de la 

Cooperativa Peumayen. 

Peumayen 
(n=35) 

RL % DMF µm NOB % KMP % 

 

Adulto 71,0 (64,9 - 77,7) 28,9 (27,0 - 31,5) 1,5 (0,2 - 5,0) 2,0 (0 - 4,8) 
 

 

Joven 66,1 (44,9 - 73,9) 26,9 (21,1 - 30,5) 1,2 (0,2 - 2,7) 1,8 (0,2 - 4,8) 
 

 

Kid 65,9 (58,7 - 73,6) 23,1 (20,3 - 26,7) 2,1 (0,7 - 5,2) 1,6 (0,3 - 4,2) 
 

 
Referencias: RL, rinde al lavado; DMF, diámetro medio de fibra; NOB, porcentaje de medulaciones continuas y 

discontinuas; KMP, porcentaje de fibras tipo kemp. La medulación total es la suma de NOB + KMP. 

 

Pruebas de Coincidencia para las muestras de la provincia de Río Negro 

Los resultados indican que las muestras clasificadas como Kid tuvieron un 100% de coincidencia 

con la finura esperable para dicha categoría (<28 μm) (Tabla 2).   

Las muestras clasificadas como Joven tuvieron un 42% de coincidencia con la finura esperable 

para dicha categoría (28-32 μm). Las muestras restantes fueron sobreestimadas, lo que quiere 

decir que, si bien se clasificaron como Joven, tuvieron una finura correspondiente a Kid. 

Con respecto a las muestras clasificadas como Adulto el 9% fueron clasificadas correctamente 

con la finura correspondiente a esta categoría (>32 μm). El resto de las muestras clasificadas 

como Adulto (91 %) tuvieron finuras que se corresponden con la categoría Joven (Figura 1). 



 

 

Figura 1. Solapamiento entre valores obtenidos en mohair de Río Negro de distintas categorías 

con los valores esperados de finura. 

 

Tabla 5. Valores de porcentajes de coincidencia según la clasificación realizada y la obtenida en 

laboratorio según la variable DMF, su tendencia (sobre o subestimación) y número de muestras 

analizadas (entre paréntesis). 

 

 

 

 

 

Pruebas de Coincidencia por centro de acopio 

1. Centro de acopio La Amistad 

Los resultados indican que las muestras clasificadas como Kid tuvieron un 100% de coincidencia 

con la finura esperable para dicha categoría (<28 μm) (Tabla 6).  

Las muestras clasificadas como Joven tuvieron un 57% de coincidencia con la finura esperable 

para dicha categoría (28-32 μm). Las muestras restantes fueron sobreestimadas, lo que quiere 

decir que se clasificaron como Joven, pero la finura se correspondió con la categoría Kid. 

Con respecto a las muestras clasificadas como Adulto el 27% fueron clasificadas correctamente 

con la finura correspondiente a esta categoría (>32 μm). El resto de las muestras se clasificaron 

como Adulto, pero se corresponden con el rango de finura de Joven. 

 

2. Centro de acopio Peñi Mapuche 

Los resultados indican que las muestras clasificadas como Kid tuvieron un 100% de coincidencia 

con la finura esperable para dicha categoría (<28 μm) (Tabla 6).  

Provincia de Río 
Negro 

Coincidencia (%) Tendencia 

Kid 100 (36 - 

Joven 42 (24) Sobreestimación 

Adulto 9 (36) Sobreestimación 



 

Las muestras clasificadas como Joven tuvieron un 28% de coincidencia con la finura esperable 

para dicha categoría (28-32 μm). Las muestras restantes (72 %) fueron sobreestimadas, lo que 

quiere decir que se clasificaron como Joven, pero la finura se correspondió con la categoría Kid. 

Con respecto a las 9 muestras clasificadas como Adulto todas se corresponden con la finura de 

la categoría Joven. 

 

3. Centro de acopio de la cooperativa Peumayen 

Los resultados indican que las muestras clasificadas como Kid tuvieron un 100% de coincidencia 

con la finura esperable para dicha categoría (<28 μm) (Tabla 6).  

Las muestras clasificadas como Joven tuvieron un 40% de coincidencia con la finura esperable 

para dicha categoría (28-32 μm). Las muestras restantes (60 %) fueron sobreestimadas, lo que 

quiere decir que se clasificaron como Joven, pero la finura se correspondió con la de la categoría 

Kid. 

Con respecto a las 14 muestras clasificadas como Adulto, todas se corresponden con la finura 

de la categoría Joven.  

 

Tabla 6. Valores de porcentajes de coincidencia según la clasificación realizada y la obtenida en 

laboratorio según la variable DMF, su tendencia (sobre o subestimación) y número de muestras 

analizadas (entre paréntesis). 

 

Comentarios y recomendaciones finales 

Este trabajo pretende generar información no relevada previamente (a nivel de productor 

individual) sobre la calidad de la fibra Mohair a escala predial y de centro de acopio en la 

provincia de Rio Negro que complementa la obtenida tradicionalmente a través de las muestras 

de caladura de fardos en el contexto del Programa Mohair. 

Es necesario discutir a nivel provincial sobre una estrategia que permita disminuir el nivel de 

contaminación de fibras meduladas, donde el uso de castrones con información objetiva, 

incluyendo nivel de medulación, peso de vellón y finura, es primordial. Datos históricos 

mostraron que hasta 2019 los niveles de KMP en lotes comerciales de Rio Negro comercializados 

en el marco del Programa Mohair fueron menores al 1 % mientras que en este muestreo parcial 

(de 39 productores) daría 1,9 %.     

La selección de caprinos de Angora utilizando como único criterio de selección a la finura (DMF), 

sumado a que, en general, los animales son criados en ambientes desfavorables, ha generado 

majadas comerciales con valores de DMF menores a los descritos en estándares internacionales 

Categoría  Cooperativa La 
Amistad (%) 

Cooperativa 
Peñi Mapuche 

(%) 

Cooperativa 
Peumayen (%) 

Tendencia 

Kid 100 (12) 100 (11) 100 (11) - 

Joven 57 (7) 28 (7) 40 (10) Sobreestimación 

Adulto 27 (11) 0 (9) 0 (14) Sobreestimación 



 

para la raza. El impacto de este proceso sobre otras características de fibra con fuerte influencia 

en los ingresos de los productores, como Peso de Vellón, no ha sido cuantificado. Es importante 

considerar que el Peso de Vellón, está relacionado genéticamente de manera positiva con la 

finura (cuando una disminuye, la otra también disminuye). Sin embargo, esta relación no es 

estricta y hay animales que pueden producir altos pesos de vellón sin detrimento de la finura. 

Por lo tanto, es necesario estar atentos en esta tendencia y en la elección de aquellos 

reproductores que generen el impacto deseado. 
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