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Introducción 

Los camélidos sudamericanos, tanto silvestres como 
domésticos, poseen una amplia distribución en los ecosistemas 
altoandinos de América del Sur. En Argentina, se estima una 
población aproximada de 244.741 ejemplares, de los cuales el 
80% corresponde a llamas del tipo T’ampulli, concentradas 
principalmente en la provincia de Jujuy (Frank, 2008; Hick et al., 
2024). Las comunidades aprovechan la carne, la fibra y el cuero 
que producen estos animales. El recurso de mayor valorización 
en la actualidad es la fibra, debido al creciente interés de la 
industria textil por su suavidad, color natural y sostenibilidad 
ambiental (Frank, 2017). Si bien algunos autores han estudiado 
la producción, características y comportamiento de fibra (Hick 
et al., 2024), aún resulta necesario profundizar en el estudio de 
su calidad, especialmente en relación con la primera esquila. 
Ante esta situación, es necesario generar información objetiva 
que permita caracterizar las propiedades de la fibra en sistemas 
productivos tradicionales de la Puna jujeña. El objetivo del 
presente trabajo fue evaluar la calidad de la fibra producida por 
las llamas en su primera esquila.  

Materiales y Métodos 

 El estudio se realizó en la Estación Experimental Agropecuaria 
Abra Pampa (INTA), localizada en la Puna de Jujuy, a 3460 
m.s.n.m. Se analizaron muestras de fibra de 141 llamas del tipo 
T’ampulli, todas de la categoría maltón distribuidos en 100 
hembras y 41 machos, criadas bajo manejo tradicional. Las 
muestras fueron tomadas de la región del costillar medio entre 
la tercera y cuarta costilla, previo a la esquila 2024 (edad 
promedio: 20 meses).  El análisis se realizó en el Laboratorio de 
Fibras de la Estación Experimental, utilizando un caracterizador 
electrónico de fibras animal (FIBER-EC4) para determinar el 
diámetro medio de la fibra, coeficiente de variación y factor de 
confort (porcentaje de fibras con diámetros menores a 30 µm) 
por su parte, la longitud de mecha fue establecida con regla 
milimetrada, Además, se utilizó una balanza electrónica para 
cuantificar el peso del vellón sucio y de las bragas por animal. 

Resultados 

Tabla 1. Determinación de la calidad de fibra de 141 llamas del 
tipo T’ampulli 

 

Sexo   N DMF CV FC LM PVS 

Hembra 100 20,7 43,6 88,0 11,9 1,22 

Macho 41 20,5 41,2 88,4 12,7 1,11 

 Referencias: DMF, Diámetro de fibra (µm), CVF coeficiente de 
variación (%), Confort (%), LM Longitud de mecha (cm), PVS, 
peso de vellón sucio y bragas (kg). 
 
 
 

Conclusiones  
Los resultados de laboratorio indican que las fibras evaluadas 
presentaron diámetros finos (<23 μm), longitudes de mecha 
adecuadas para la industria (>7 cm) y un bajo porcentaje de 
fibras gruesas (<10%), lo que indica buenas condiciones de 
confort y bajo nivel de picoren fibras de primera esquila. Estos 
resultados destacan la importancia de continuar generando 
información objetiva sobre las propiedades de la fibra en 
animales jóvenes, dado que este tipo de fibra resulta de gran 
interés para la industria. La variable edad influye 
negativamente en la calidad de la fibra (Hick et al., 2024), por 
ello, la primera esquila proporciona la fibra de mejor calidad. 
Los valores obtenidos respaldan la decisión técnica de realizar 
una primera esquila en animales jóvenes, una práctica que aún 
no es habitual en la Puna, donde comúnmente se esquilan 
llamas a partir de los tres años. Esta estrategia permitiría 
incorporar una esquila adicional en la vida productiva del 
animal, aprovechando una fibra de calidad superior que 
combina un buen largo de mecha, un diámetro fino y un bajo 
factor de picazón. 
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